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不具合の内容 

サイドスタンドにおいて、可動部の溶接が不適切なため、駐車中の車重に耐

えられず、溶接部が破損するものがある。そのため、駐車中にサイドスタン

ドが外れ車両が転倒するほか、最悪の場合、走行中にサイドスタンドが脱落

し、他の交通の妨げとなるおそれがある。 

改善の内容 

全車両、サイドスタンドの製造ロット番号を確認し、該当するものはサイド

スタンドを良品と交換する。また、製造ロット番号が確認できないものは、

サイドスタンドを良品と交換する。 
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