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前輪用コイルスプリングの塗装前に行なう表面

洗浄に不適切なものがあるため、凍結防止剤等

による腐食環境下で長期間使用されると塗装が

剥れて錆が発生することがある。そのため、そ

のまま使用を続けると、錆が進行して折損し、

最悪の場合、走行不能となるおそれがある。 

改善の内容 
全車両、当該コイルスプリングを良品と交換する。 

注：   は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所 

 

識別：改善済車両にはエンジンルーム内にあるネームプレート左側に黄色ペイントを塗布する。
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コイルスプリング


